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Fig. 1. SpektraJrordeling for direkte solstraling.

Klimaet i de skandinaviske land blir vanligvis betraktet som gans!<e hardt. Det
ar derfor bare naturlig at dette blir ofTat spesiell oppmerksomhet. Nar man
begynner a ga i detalj. oppdager man imidlertid fort at man har begirt seg inn
pa at meget vanskelig omrade. Uteklimaet ar nemlig ikke noe som aT konstant.
men varierer fra dag til natt. fra sommer til vinter. fra sted til sted 09 09Sa fra
det ena aret til det andre. Klimaet omfatter dessuten en rekke forskjellige
pakjenninger som sjelden virker alene. men som aftest to eller flere i
kombinasjon. For a gi en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av klimaet. rna man
oppgi en mengde data for en rekke forskjellige faktorer.

Skal man unders0ke klimaets innflytelse pa materialer og konstruksjoner, rna
man ha heIt klart for seg hva man er ute etter. Noen ganger kan det veere
ekstremverdiene for enkelte faktorer som er avgjarende; andre ganger gjen
nomsnittsverdier over lengre tidsrom, til dels opp til mange ar.

!gang en rekke kjemiske reaksjoner 09
medvirker i vesentlig grad til a bryte ned
organiske materialsr. Det er her ultrafiolett
Iys sam ar scerlig aktivt. Fig. 2 viser energien
pr. loton (Iyskvant) i sollyset som funksjon
av bolgelengden. Det ar 0958 avmerket
dissosiasjonsenergien pro binding for en del
av de vanligst forekommende bindinger i
organiske materialsr. Sam man viI se, er det
en rekke bindingstyper som kan brytes av
ultrafiolett lys mellom 0.3 og 0.4jLSelv om
det ultrafiolette Iys bare utgjor ca. 4 % av
solstralingen, spiller del en megat avgjo
rende rolle for materialenes aidring. Ogsa
uten ultrafiolett bestraling foregar det en del
kjemiske aldringsprosesser, sam f. eks. ok
sydasjon. Mad ultrafiolett bestraling vii det
imidlertid dannes en del ozan sam vii
oksydere materialene vesentlig hurtigere
enn oksygen.

Selve nedbrytningsreaksjonene skal ikke
behandles i detalj her. Det ar en rekke, savel
primcere sam sekundcere. reaksjoner sam
kommer inn i bildet. Et viktig punkt er at
tilstedevcerelsen av fuktighet vii paskynde
en del av disse reaksjoner. Ved akselerert
aldring i laboratoriet er det derlar av betyd
ning at provestykkene nedfuktes i rimelig
grad. Reaksjonene 10per foravrig fortere ved
hoye temperaturer. Man kommer dermed
automatisk over til neste pakjenningstype.

Kulde
De laveste temperaturer forekommer om
nettena pa vinteren, nar lufnemperaturen er
lav og den direkte avstraling hoy. Slike lave

Varme
Haye temperaturer skyldes ogsa vanligvis
salstralingen, anten den direkte solstnlling
eller indirekte over hoye lufttemperaturer.
En h0Y lufttemperatur vii resultere i E!n
tilsvarende h0y gjennomsnittstemperatur i
materialene, mens den direkte so!strAling er
ansvarlig for hoye topptemperaturer i kor
tere perioder.

En gammel tommelfingerregel sier at
hastigheten pa kjemiske reaksjoner fordob
les for hver 10Ge ekning i temperaturen.
Dette gjelder 09sa for enkelte av nedbryt
ningsreaksjonene i bygningsmaterialer.
Hoye temperaturer kan altsa alene veere nok
til a aldre organiske materialer. Kombinert
med solstrtlling, oksygen og fuktighet kan
virkningen bli enda steme.

Hvor hoye temperaturer som kan ntis i en
fasade, er avhengig av blant annet fasadens
form og farge. Normalt regner man med at
man kommer opp i en temperatur pa ca. 50 •
C i en Iys lasade og ca. 70'C i en m0rk
fasade, men i ugunstige tilfeller kan man
kamme opp i enda hoyere temperaturer. Det
er viktig a unnga a konstruere varmefeller.
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sorpsjon og dels ved spredning. Det er
sc:erlig de ultrafiolette str~ler sam absorberes
ide hoyere luftlag. Fig. 1 viser et eksempel
pa spektralfordeling for direkte sollys ved
luftmassefaktor 2, hvilket tilsvarer klarvaer,
solh0yde 30 og liten h0yde over havet [1].

Solstralingen som treffer atmosfaeren,'
utgj<:lr ca. 1350 W/m'l. Ved luftmassefaktor
2 blir denne ved jordoverflaten redusert Iii ca.
760 W/m 2 direkte straling, som fordeler seg
med ca. 4 % pa ultrafialett straling, 4~ % pa
synlig Iys og 53 % pa i'nfrarod straling. I
tillegg til dette kommer den diffuse straling
pa grunn av spredning i atmosfc:eren og
refleksjon fra grunnen. Normalt utgjor
denne ca. 100 W/m 2, men kan ved sjoen og
i fjellet ga opp i vesentlig hl1lyere verdier.

Den vesentligste direkte innflytelse solly
set har pa fasadematerialer, er at det setter
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Uteklimaet omfatter sam nevnt en rekke
forskjeHige pakjenninger. De fleste av disse
har imidlertid en megat sterk tilknytning til
energitransportprosesser i atmosfaeren.
Disss skyldes i hovadsak to ting: Det ene ar
de kolossale mengder str~lingsenergi sam
kommer til jorden fra solen. Det andre er
avstralingen fra jordkloden til verdensrom
met.

Det faller naturlig a begynne beskrivelsen
av klimapakjenningene med energitilforse
len fra solen.

Solstriilinl:l
Den solstraling som treffer jorden, utgj0res
vesentlig av elektromagnetisk straling av
forskjellige bolgelengder fra ultrafiolett til
infrarodt. Pa veien ned gjennom atmosfce
ren svekkes stralingen endel, dels ved ab-
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Fig. 2. Energi pro foton og dissosiasjonsenergi pro binding.

Variasjoner i lufttrykket
Det kan kanskje h0res rart ut, men variasjo
ner i Juhtrykket kan faktisk ha en innflytelse
pa enkelte materialer og bygningsdeler. Det
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gjelder f. eks. volum 09 spenningstilstand
hos pOHJ}se og f1eksible materialer med
lukkede parer, samt bygningselementer
med forsegleae luftrom. De dimensjonsend-
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temperaturer merker folk flest i form av 0kt
varmetap, 0kte fyringsutgifter og st0rre kon~

densproblemer. For selve fasaden er det to
andre forhold som er av minst like stor
betydning. Det ene er den hardhets0kning
og til dels regulcere forspr0dning som inn~

treffer ~os materialer som for eksempel plast
og gummi ved lave temperaturer. Dette gj0r
dem nemlig mere 0mfintlige for mekaniske
pakjenninger. Det andre er det forhold at
vann kan fryse til is. Om nedfuktede mate
rialer ikke er tilstrekkelig frostbestandige,
kan de fryse istykker, heIt eller delvis. Det er
her antall fryse/tinesykluser ved vekslinger
rundt nullpunktet som er av avgj0rende
betydning, ikke de ekstreme minimums
temperaturer. AntaH fryse/tinesykluser kan
i praksis variere meget, men vanligvis er det
overgangssonen mellom kystklima og inn
landsklima som er mest utsatt med ca.
50 - 100 sykluser pro .r.

Temperaturvekslinger
Vekslinger mel10m h0ye og lave temperatu
rer forekommer i meget star utstrekning,
utover de foran omtalte vekslinger rundt
nullpunktet vinterstid. De st0rste tempera~

turvekslinger f.orekommer faktisk var, som
mer og h0st, pa de tider da solen tar godt pa
dagen, mens nattetemperaturen kan veere
relativt lav. Forde moderne, forholdsvis lette
fasadekonstruksjoner kan man regne med
ca. 300 vekslinger pro ar med en amplitude
pa ca. ¥.J av differansen mellom de arlige
maksimum~ og minimumtemperaturer.

De store temperaturvariasjoner resulterer
f0rst og fremst i bevegelser mellom de
enkelte materialer og bygningsdeler pa
grunn av forskjeller i utvidelseskoeffisient.

Fig. 3
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ringer sam OppstlH, vii veere helt tilsvarende
de sam skyldes vekslende temperaturer og
kan derfor med fordel behandles sammen
med diss~. Variasjoner i lufttrykket kan i
Norge g~ opp i 100 - 120 millibar.

Fuktighet
Variasjoner i luftfuktigheten kan medfere
dimensjonsendringer i likhet med vekslende
temperaturer. Forholdene varierer mye fra
sted til sted, og eksakte data m~ tas ut av
meteorologiske tabeller.

Fuktigheten har som tidligere nevnt stor
innflytelse p~ en del str~lingsreaksjaner.

Ellers er det mest direkte nedfukting i
forbindelse med regninntrengning som har
sterst interesse. Mere am dette senere.

Vind
Store deler av de skandinaviske land er
mel=let utsatt for vind. P~kienninaene varie
rer imidlertid meget, og man ma i star
utstrekning basere seg pa meteorologiske
labeller.

Vindens innflytelse kan va:=re mangeartet.
Om ikke konstruksjonena ar sterke nok, kan
man f~ regulrere brudd (stormskader). Langt
vanligere er det at materialer og konstruk
sjaner ikke er lufttette nok, slik at man far
trekk og nedkjeling pa grunn av luftgjen
nomgangen. Vinden er vanligvis ikke kon
stant, men kommer sam vindstet. og det
pulserende vindtrykket kan fere til utmat
tingsbrudd. Endelig er vinden en vesentlig
medvirkende faktor ved slagregngjennom
gang i fasader.

Regn
Regninntrengningsproblemer har man de
fleste steder pa kloden i sterre eller mindre
grad. Ved fasader er det slagregnet som er
av betydning. Mengden BV slagregn kan
variere mye fra sted til sted. I Norge er det
malt opp til 1715 mm pr. ar for den verste
slagregnrelning (2], mens noen hundre mm
pro ar er mere vanlig. Oet er forevrig ikke
bare den arlige mengde av slagregn sam er
av betydning, men ogsa fordelingen over
kortere perioder og de samtidig forekom
mende vindtrykk.

Resultatene av slagregninntrengning i
fasader kan veere mangeartet. Foruten di·
rekte lekkasje inn i rommene med tilherende
nedfukting av veggpartier m. m., kan man fa
ratedannelse, redusert styrke. redusert var
meisolasjon m. m.

Eroderende' partikler
Regn har vanligvis ikke noen sterre erode·
rende virkning pa fasadematerialer. Noe
verre erdet om nedbmen kommer sam hagl.
Den sterste erosjonen far man imidlertid der
hvor vinden bringer med seg sandpartikler
eller iskrystaller.

Kjemikalier
I kyststrek vii saltinnholdet i sjedrevet
kunne fere til korrosjon pa en rekke materia
ler, blant annet enkelte metaller og en del
typer plast. Industriatmosfa:=re kan, sammen
med fuktighet. ikke bare virke korroderende,
men ogsa i hey grad tilsmussende. Med de
stadig tiltagende luftforurensninger ma man

regne med at denne type pakjenninger etter
hvert viI fa storre betyding.

Veggenes funksjon sam Idima
skjerm
Nar man bygger et hus, er det blant annet
for a skaffe beskyttelse mot uteklimaet og
andre ytre pakjenninger. Kravene til huset
sam klimaskjerm har endret seg en del
gjennom tidene. men de fleste vii nok idag
farlange mest mulig konstante forhold in
nenders, uavhengig av variasjoner i ute
klimaet. Veggenes oppgave skulle dermed
vCl!re ganske klar: De skal skjerme mot
solstralingen slik at denne ikke kommer inn
i rommene i sjenerende hoy grad, de skal
holde varmen ute om sommeren og kulden
ute om vinteren, og de skal hindre inntreg
ning av vind og regno De inngaende mate
rialer og komponenter skal ogsa veere mest
mulig bestandige mot solstraling, varme,
kulde, regn, vind, eroderende partikler osv.

Ved Narges byggfarskningsinstitutts la
boratorium i Trondheim er det i en arrekke
blitt arbeidet spesielt med problemer vedre
rende klimaets innflytelse pA materialer og
konsIruksjoner. Aile sider av problemkom
plekset er selvsagt ikke berert, men det er
iallfall ganske mange ting som stter hvert er
blitt tatt opp til behandling. I det felgende
vii det bli gitt en nCl!rmere beskrivelse av
undersekelser av tetthet mot vind og slag
regn, undersekelser av kuldebroer, aksele·
rert vcerbestandighetspreving av bygnings
materialer samt akselerert atdring av forseg
lede ruter.

Fig. 4. Grensekurve for lufttetthet.

Tetthet mot vind og slagregn
Fig. 3 viser en systemskisse for lufttetthets
apparaluren [3]. Denne besl~r av ellufttell
skap, en reguterbar vihe og en del maleut
styr. Det som skal undersl:'kes, 1. eks.· et
veggfelt eller et vindu, monteres i en apning
i maskeringsfeltet A. Vanligvis proves felter
pa 1.20 x 1.20 m, men det gar a preve
sterrel!:er opp til ca. 1.60 x 1.60 m.

Vindtettheten undersekes ved amale den
luftmengde sam pumpes inn i skapet, enten
direkte over en gassmaler, eller ved a male
trykkfallet over en utskihbar. sirkulCl!r
blende. Normalt brukes statisk overtrykk pa
opp til 700 Pa (70 mm vannseyle). tilsva
rende vindstyrke Beaufort 11, sterk storm,
og det tegnes opp en kurve som viser
luftgjennomgangen som funksjEln av over
trykket. I spesielle tilfeller brukes heyere
trykk, opp til 1500 Pa (150 mm vannsoyle).

Fig. 4 viser det diagram som Narges
byggforskningsinstitun bruker ved vurde
ring av vinduers vindtetthet. Man hadde
tidligere en klassifisering i utmerketjgodj
brukbarjdarlig vindtetthet. Nfl brukes kun
en enkelt kurve for a skille mellom hva som
er akseptabelt (under kurven) og hva sam
ikke er akseptabelt (over kurven). Det kri
tiske punktet er vanligvis grenseverdien pa
10 mJ{h m:l ved et utvendig overtrykk na
700 Pa (70 mm VS).
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ratorier i Trondheim 09 Oslo blir deue utfert
i varmtrom/kaldtrom-arrangement. Dette
beSHir helt enkelt av to rom ved siden av
hverandre. hvorav det ene reguleres pa
inneklima og det andre pa uteklima. I
veggen mellom rommene bygger man ~pp

A Vannrenne med dr~pedyser

B Motor.drevet spjel!
C Lukket vannrlllr med dyser
D Motordrevt inntaks-spjell for (uft
E Motor
F HllIgtrykksvifte
G Kjedetrekk
H Motor
I Prlllve-feit
J Manometer
K Fordellngskammer
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Vertikalsnitt

isoleres pa innsidan. Her utgjer skillevegger
og dekker virkelige kuldebroer tvers gjen
nom isolasjenen.

A beregne kuldebroerer meget vanskelig.
De unders0kes derfer gjerne eksperimentelt.
Ved Norges byggforskningsinstitutts labe-

Horisontalsnitt
Fig. 5.

Siagregnapparaturen [4] fremg~r av Fig. 5.
Denne omfatter ogsa at lufttett skap
mad pamontert prevefelt. Luftstremmen (ra
en h0ytrykksvifte F lades gjennom at forde·
lingskammer K. hvor luftsn fordeles javnt til
16 gummislanger. Luttan bIases ut i skapet
gjennom metalldyser. En rad mad dr~pe

dyser er festet til en vannrenne A ren over
luftdysene. Vannheyden i rennen holdes
konstant ved hjelp av overlap. Vanndrapene
blir splinet av luftstremmen (ra utblasings
dysene. 09 ved sma v;ndstyrker blir drapene
ogsa splinet 09 fert mot maskeringsfelt8t
ved hjelp BV skrastilte messingplater L.
mantert foran utblasningsdysene. Drapene
fardsles javnt i heIe (ellBts bredde. Bade
luftdysene 09 vannrennen beveges opp 09
ned ved hjelp BV at motordrevet kjede
trekk G.

Slagregnmengden ved unders0kelsene er
vanligvis 17l/m~h, noe som tilsvarer kraftig
slagregn i Vest-Norge. Vann som renner
nedover en fasade, simuleres ved hjelp av
dyser pc\ at -fast montert r0r C. Vanlig
vis brukes en nadsilende vannmengde pa
100 11m h.

Vindhastigheten blir regulart ved hjelp av
en motordrevet ventil pa luftinntaket pa
viften D. Pci skapets bakside er plassert en
annen ventil B, ogsa tilknhyttet motoren E.
Nar ventilen pei skapat er lukket, er vifteven
tilen apen, og omvendt. Med dene arrange
mentet kan man regulere savel vindhastig
het som ovenrykk, slik at vinden kommer
som kast. Sterste vindhastighet er 42 m/sek.
09 samtidig overtrykk 110 mm vannseyle.
Frekvensen er 6 vindkast pro minutt.

Den beskrevne undersakelsesmetoden,
med vindkast, er realistisk 09 mer opp til de
dynamiske pc\kjanninger som forekommer i
virkeligheten. Pflkjenningene kan reguleres
innen vide grenser, men vanligvis benyttes
en midlere lufthastighet pa 28 m/sek.,
tilsvarende Beaufort 11, med nedre og eyre
grense pa respektive 14 og 42 m/sek. De
samherende lufttrykksvariasjoner er fra ca.
10 til ca. 110 mm vannseyle, slagregn
mengde som tidligere nevnt 17 I/m~h og
nedsilende regn 100 11m h. Undersekelse
nes varighet er vanligvis 1 time, men kan i
enkelte tilfellar vCEre lengre. Vanngjennom
slag observeres normalt bare rent visuelt.

Kuldebroer
Hus i s[rek med kalde vintre blir vanligvis
varmeisolert godt. Isolasjonen er imidlertid
aldri den samme over alt. Av forskjellige
grunner, ferst og fremst styrkemessige, blir
gjerne mindre deler av en yegg darligere
isolert enn resten. Disse deler far da ikke
bare et h0yere varmetap, men 09Sa en lavere
temperatur pa innsiden, noe som kan f0re til
ulemper med kondens, nedfukting og til
smussing. Et ekstremt eksempel har man i
visse typer betongkonstruksjoner der ytter
veggene stepes sammen mad innvendige
skillevegger og dekker. og etterpa varma-
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den konstruksjansdetalj sam skal underse
kes i full skala, og man maier sa 1. eks.
temperaturfordelingen. Foren del kuldebro
problemer finnes na regneprogrammer for
EDB.

Akselerert vrerbestandighetspn1l
ving av bygningsmaterialer
A komme frem til en realistisk form for
akselerert aldring er noe aile materialfor
skere dr0mmer am. Det finnes riktignok
visse ~pparater kommersielt tilgjengelig,
mest klent er Atlas Weather-Ometers, men
disse har sine apenbare begrensninger. For
det f0rste kan de bare ta meget sma
pr0vestykker, fordet annet omfatter pakjen
ningene vanligvis bare Iys, varme og fuktig
het.

Ved Norges byggforskningsinstitutts la·
boratorium i Trondheim ble det for en del ar
siden kanstruert et «va'!rometeol sam kan ta
relalivl store proveslykker, og med et
utvidet program. Fig. 6 viser apparaturen.
Denne bestar av et sirkula'!rt sentralkammer
og 3 p~kjenningskamre. Sentralkammeret
har plass til 4 prevefelter pa hver ca. 1 m:l..
forskj0vet 90· i forhold til hverandre. Kam
meret star for det meste ira, men dreier seg
med visse tidsmellomrom en kvart amdrei
ning trem. Pmvestykkene blir derved brakt
frem foran pakjenningskamrene i tur og
orden. Ved UV·kammeret blir de utsatt for
bestraling f'!1ed heyfjellssallamper og sam
tidig oppvarming og utterking. Ved befukt
ningskammeret blir de nedfuktet og avkjelt
og ved frostkammeret blir de ytterligere
avkjelt og nedfrosset. I den fjerde stillingen
kan prevestykkene inspiseres 09 utskiftes,
uten at apparaturen behever stoppes. I

denne stilling vii prevestykkene tines lang
somt opp samtidig som de blir utsatt for en
viss grad av kondens. Pravestykkene er
fortsatt temmelig gjennomfuktet nar de gin
inn foran UV-kammeret igjen.

I dene apparatet blir provene utsatt for en
serie pakjenninger. amfattende sollys,
varme, fuktighet regn og frost. Apparaturen
leper naturligvis automatisk. Hvileperioden
i hver stilling ble til a begynne med satt til
to timer, men ble senere kuttet ned til en
time, samtidig som pakjenningene i' UV
kammeret ble oket. Man nar na en svart
plaletemperatur pa ca. 80·C etter en time,
mens lufttemperaturen i kuldekammeret gar
ned i ca. -:- 25°C. De resullater som er
oppnadd med dette «va'!rometem, er hittil
begrensede. Resultatene for overflatebe
handlinger og fugetetningsmasser ser imid
lertid meget fornuftige ut og tyder p~ en
akselerasjonsfaktor p~ ca. 12 ganger. Med
de nylig foretatte ombygninger regner man
med ~ komme opp i en taktor p~ ca. 15
ganger.

Akselerert aid ring av forseglede
ruter
Med forseglede ruter forst~r vi fabrikkfrem
stilte to- eller flerlags glassruter med tc.:lrr luft
aller gass mellom glasslagene og luhtett
forsegling langs kantene. Disse produkter
betegnes gjeme kommersielt som «isoler
ruteol, til tross for at de ikke isolerer bedre
enn alternative flerramsvinduer [5].

Fordelene med forseglede ruter er fc.:lrst
og fremst at det ikke dugger mellom glas
sene, at man slipper a pusse mellom glas
sene og at de rent konstruktive muligheter

er flere. Ulempene er blant annet at am
kantforseglingen blir utett, vii det etter en tid
dugge mellom glassene. Dette vii med tiden
fc.:lre til at glasset blir anlepet inne i rutene og
mer eller mindre ugjennomsiktig. Det er
nettopp dettl;! sam har skjedd i praksis med
ruter av enkelte fabrikata sam har vcert
markedsfert uten a va'!re tilstrekkelig gjen
nompf0vel [6J.

Fig. 7 viser apparaturen som er bygget
ved Norges byggforskningsinstitutts labo
ratorium i Trondheim for akselerert aId rings
pr0vlng av forseglede ruter, slik al man pa
forh~nd kan skille ut darlige produkter. I
denne apparaturen far 6 ruter av hvert
fabrikat gjennomlepe et fastlagt program,
mens rutene utsettes for temperaturveks
linger, pulserende vindtrykk, fuktighet 09
ultrafiolett straling.

I apparaturen er det i alt plass til 24 ruter.
Nar disse sr montert, dannes det 3 lukkede
kasser hvor det kan sirkuleres luft med
regulerbart trykk og regulerbar temperatur.
Den siden av rutene sam vender inn mot
luftrommet inne i kassene, blir utstt for
klimapakjenninger, den motsatte siden for
standard Jaboratorieforhold.

Ved a veksle mellom innblasing av varm
luft og kaldluh far man temperaturveks
linger. Pulserende vindtrykk oppn~s med en
pulsator montert pa sugesiden av en hc.:lY
trykksvifte. Til UV-bestr~ling benyttes Iysrc.:lr
med str~ling hovedsakelig mellom 0.3 og
0.4. Stralingen konsentreres i rutenes un
derkant med spesielle reflektorer. Rutene er
monlert med underkanlen i el melallkar, og
delte fylles med vann en gang pro dogn.
Vannet fordamper stort sett over nanen, slik
at rutenes underkant blir utsatt for nedfuk
tings!unorkingssykluser under samtidig
UV-bestra lin9·

Det vii f0re for langt a ga igjennom aile
detaljer i programmet. Spesielt interesserte
herivises til det foreliggende pf0vnings
program [7]. Programmet omlatter ialt 50
d0gnsykluser, og rutenes aidring konlrolle
res ved ~ m~le duggpunklel tor luften inne i
rulene en gang pr. uke i henhold tif en spe
siell ikke destrukliv m~femelode.

Resultatene sam er oppnadd med denne
apparatur for akselerert aId ring av forsegle
de ruter, stemmer forbausende godt over
ens med de praktiske erlaringer [8 J.
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