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Ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI) har vi interessert oss for
dimensjonering av konsoller. Som en del av dette arbeidet er det foretatt
belastningsforsl6k i laboratoriet. I denne artikkelen skisseres en del av de
konklusjoner vi er kommet fram til.

Forskjellige dimensjoneringsmetoder
1 Iitteraturhenvisningene har vi refe

rert· til en del av de viktigste arbeidene
vedr0rende konsoller. I Norge blir i dag
konsoUer hovedsakelig dimensjonert et
ter 131 eller 14/. Begge metodene er
resultat av utf0rte fors0k.

Fagverksmodellen er den enkleste
metoden og gir en klar forklaring pa
bruddmekanismen. Metodens svakhet er
at den baserer seg pa forslilk med
konsoller hvor cIa er liten og a er stor,
se fig. 1. Det er ogsa bare brukt en
forholdsvis lav armeringsprosent. Kun et
mindre "ntall betongkonsoller er pr0vd.
Rissutviklingen og brultsgrensetilstanden
er ikke behandlet.

De empiriske formler til Kriz og
Raths er forholdsvis anvendelige i bruk
takket va:re hjelpetabeller. Men meto
den gir ingen forklaring pa bruddmeka
nismen. Metodens styrke er at i de
fors0k den baserer seg pa, har man
variert en rekke st0rrelser og et meget
stort antall betongkonsoller er pr0vd.
Rissutviklingen og bruksgrensetilstanden
er ikke behandlet.

Nar man velger dimensjoneringsme
tode, er det viktig at man kjenner
bakgrunnen for metoden, slik at man
kan avgj0re hvilken metode som er mest
realistisk. I det etterf01gende blir de
grunnleggende fors0k for rioen viktige
metoder kort omtalt.

FargverksmodeUen (Franz og Nieden
hoff)

Bakgrunnen for denne metoden er
spenningsoptiske unders0ke1ser pa mo
deller av plexiglass, se 12) eller 13/. For a
kontroUere dimensjoneringsmetoden ble
det utf0rt fors0k med betongkonsoller.
12 konsoller ble pr0vd. Forholdet a/h
var 0,87-0,50, cIa var 0,19 og a var 400
mm. Betongens terningfasthet var ca. 25
N/mm2 og armeringsprosenten ca, 0,6.
Bruddene ble rapportert som f1yting i
strekkarmeringen og/eller trykk i beton
gen. Konsoller med aId < 0,5 skal
dimensjoneres sam am aId = 0,5.

Empiriske formler (Kriz og Raths)

Bakgrunnen for denne metoden er
egne fors0k med betongkonsoller i
naturlig st0rrelse samt en rekke pr0ver
utf0rt pa forskjellige steder i USA, se
14/. Over 200 konsoller ble pr0vd.

ForutSttning:
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Fig. 1. Konsal!

Forholdet aId var 0,62-0,11, cIa var
0,15-0,91 og a var 69-312 mm.
Betongens fasthetsklasser var C15-C50
og armeringsprosenten 0,2-1,9. Brud
dene ble rapportert som enten skja:r,
b0yestrekk, b0yetrykk, skrastrekk, knu
sing under oppleggsplaten eller avskal
ling av tuppen av konsollen.

Statisk ubestemt fagverk (Mehmel og
Becker)

Bakgrunnen for denne metoden er
fors0k med modeller av Araldit, se 15/.
For a kontrollere dimensjoneringsme
toden ble det senere utf0rt fors0k med
betongkonsoller, se 16/. 12 konsoller ble
ogsa her pr0vd. Forholdet aId var
0,82, cIa var 0,20 og a var 500 mm.
Betongens terningsfasthet mellom 15 og
20 N/mm2 og armeringsprosenten var
0,55. Bruddet ble rapportert som f1yting
i armeringen og/eller trykk i betongen.

Rissutviklingen ble systematisk un·
ders0kt, og det viste seg at forholdet
mellom lasten ved brudd og lasten ved
en rissvidde pa 0,15 mm var ca. 2,5.

Forsl6k utf16rt ved NBI
Alle gitte dimensjoneringsmodeller

gir i visse tilfeller resultater som varierer
sterkt. Kapasitetsforskjeller pa opp til
100 % er ikke uvanlig. Vi mente derfor
at det var 0nskelig a utf0re en del
pr0vebelastninger ved NBI. Hensikten
var ikke a bevise en allerede postulert
teori, men a unders0ke na:rmere de
omrader hvor forskjellene var st0rst.

For de fleste konsoller. som lages i
Norge er forholdet cIa (se fig. 1) ~ D,S
og aId mellom 0,3 og 0,5.

Franz og Niedenhoff sier at hovedar
meringen b0r b0yes horisontalt om en
diameter pa min. 10 ganger stangdia
meteren. Etter NS 3473 kan b0yler av
KS40S b0yes om 30. Konstruktivt er
det .ogsa 0nskelig a b0ye hovedarmerin
gen om en liten diamter, og 30 blir
brukt, selv om det ikke er tilIatt etter
NS 3473.

I alle vare fors0k har vi benyttet
konsoller som er lik de typer som
benyttes i Norge. Pa denne maten
pr0vde vi til en viss grad 5. eliminere en
del av usikkerhetene ved 5. ha et relativt
lite an tall pr0ver.

I alt ble 16 konsoller pr0vd. Forhol
der aId var 0,78-0,37, cIa var 0,40, a
var 125 mm og b lik 350 mm.
Betongens terningstyrke varierte mellom
15 N/mm2 og 50 N/mm2

• Armerings,
presenten varierte era 0,43 til 1,17, og
KS40S ble benyttet.

De empiriske formler til Kriz og
Raths ga bruddlaster s6m kom na:r.mest
pr0veresultatel. Forholdet mellom
pr0vd og beregnet brudUlast for denne
metoden var 1,3-1,4 for aId =0,78,
1,1-1,4 for aId = 0,57 og 1,05-1,2 for
aId = 0,37. De beregnede bruddJaster
etter de empiriske formler var 0-20 %
st0rre enn etter fagverksmodellen for
aId = 0,78-0,57. For aId = 0,37 var
forskjellen 40-100 %!

Forholdet mellom brudd- og risslast
var 3,0-5,0 for maks' rissvidde
0,05 mm, 2,5-4,3 for maks. rissvidde
0,1 mm, 2,0-2,9 for maks. rissvidde 0,2
mm og 1,6-2,5 for maks. rissvidde 0,3
mm. En etterberegning med kontrollert
d ga med fagverksmodellen en stiilspen
Ding i hovedarmeringen lik ca. I 50



N/mm2 for maks. rissvidde 0 05 mm2 J.,

ca. 200 N/mm for maks. rissvidde 0,1
mm, ca. 250 N/mm2 for maks. rissvidde
0,2 mm og ca. 300 N/mm2 for maks.
rissvidde 0,3 mm.

Forholdet mellom pr0vd bruddlast
og produktet bdfc (fc = dimensjone
rende betongtrykkfasthet beregnet etter
pr0veterning) var ca. 0,36 for
aid = 0,78,0,26-0,37 for aid =0,57 og
0,25-0,39 for aid =0,37.

Tre konsoller ble armert med hoved
armering som var b0yd horisontalt om
diameter 30. Disse konsoller hadde like
stor bruddlast som de som hadde
armering b0yd om 100.

Hovedarmeringen ble en gang sveiset
til en tverrstang med en dirlig utf0relse.
Man kunne ikke registrere at denne
konsollen hadde rnindre bruddlast p.g.a.
dirlige sveiseforbindelser.

Rissene utviklet seg i begynnelsen
som typiske b0yeriss og gikk langt ned i
konsollen, se fig 2. Det var ingen
prinsipiell forskjell for de forskjellige
a/d-forbold. I dette stadium sa det ut
somman hadde en fagverksmodell med
strekk i hovedarmeringen og trykk
nederst i konsollen.

Like f0r brudd oppsto det skrastrek·
kriss mellom oppleggsplaten og bunnen
av konsollen. Ved brudd fikk man
typisk avskja:ring, se fig. 3. Bare en
konsoll fikk brudd som kan va:re
forarsaket av trykk.

Anbefalt dimensjoneringsmetode
I det etterf01gende skisseres en

dime'nsjoneringsmetode som vi tror har
mye for seg. Utgangspunktet for yare
konk.1usjoner er de foran nevnte fors0k i
Tysk.1and, England, USA og ved NBI.

I motsetnfug til de gitte modeller
foresIar vi en separat dimensjonering i
bruksgrense- og bruddgrensetilstanden.
Det viser seg ved pr0vebelastning at det
ved et bestemt stadium skjer en
omlagring av spenning'ene i konsollen.
Ved uoppsprukket konsoll, og en tid
etter at de f0rste sprekker har oppstitt
er det mest sannsynlig at spenningsfor
delingen er den som fremkommer ved a
benytte fagverksmodellen. Men ved
brudd viser det seg at fagverksmodellen i
mange tilfeller stemmer dhlig med
pr0veresultatene. I bruddgrensetilstan
den har vi derfor foresh\tt benyttet en
amerikansk metode som gir god overens
stemmclse mellom pr0ver og beregnede
resultater.

Noe av grunnen til forskjellen mel
10m fagverksmodeUen og den empiriske
modellen tror vi skyIdes at Franz og
Niendenhoff bar benyttet et lite c/a-for
hold. c/a-forholdet ser ut til a ha
innvirkning pa bruddbildet.

Som konklusjon kan det sies:

NBI anbefaler at konsoller med
aid ~ 1 og cia ~ 0,3 dimensjoneres i
bruddgrensetilstanden etter metoden til
Kriz' og Raths. For konsoller med
0,5 ~ aid ~ I, cIa" 0,3 og liten hori
sontalkraft kan med forde! metoden til
Franz og Niedenhoff brukes.

NBI anbefaler at konsoller vurderes i
bruksgrensetilstanden. Hvis rissene skal
begrenses, antas det at man kan bruke
fagverksmodellen. Rissvidde 0,05 mm er
knapt synlig ved meget liten avstand.
Rissvidde 0,1 mm kan ses kun ved liten
avstand.

Dimensjonering
I 4et etterf0Igende gir vi kort en

gjennomgaelse av den ovenfor anbefalte
dimensjoneringsmetode.

Forutsetninger

Beregningsmetoden gjelder for tra
pesformede og rektangula:re konsoller
bvor forholdet mellom skja:rspenn og
effektiv b0yde (se fig. I), aid, er mindre
eller lik 1,0.

Man rna alltid tilstrebe en si jevn
spenningsfordeling som mulig over hele
oppleggsflaten. Dersom konsollasten har
en sideveis eksentrisitet i forhold til
konsollens senterlinje, rna det tas
hensyn til dette ved a benytte en
"effektiv" konsollbredde som er mindre
enn den virkelige.

Det skal bestandig regnes med at
konsollen utsdtes for horisontale kref
ter dersom det ikke er foretatt spesielle
foranstaltninget: for aeliminere disse.

Dimensjonerende horisontalkraft kan
bestemmes pa to mater:

Tegnforklaring

~ Effektivt oppleggsareal, mm2

As Tve~l1ittsareal av strc:kkarmering,
mm

Av Tve~nittsareal av b0ylearmering,
mm

FK Friksjonskoeffisient
fL.. Dimensjonerc:nde horisontallast, kN
N~ Dimensjonerc:nde vertikallast, kN
a Skja=rspenn, avstand fra N)' til

s0ylc:liv, mm
b KonsoUens bredde, mm
c Oppleggsplatens lengde £ra N-y mot

s0yleliv, mm
d Avstand fra strekkarmeringens

tyngdepunkt til konsoUens underkant
ved s0yleliv, mm

fc Dimensjonerc:nde betongtrykkfasthet
etter NSS47S, N/mm2

h KonsoUens h0yde v!=d s0yleliv, mm
h' Konsolltuppens hlilyde, mm
p Anneringsprosent
1 Skja=rspenning, N/mm2

ifJ Diameter av armeringsstang

a. I de tilfeI.1cr glidning tillates og
konstruksjonens stivhet er relativt
stor, kan kreftene beregnes pa
grunnlag av friksjon. F0Jgende frik
sjonskoeffisienter (FK) -foresl!!
brukt:

Materialer FK

~yntetiskgummifhetong 0,3
St31/stal 0,4
Stilfhetong 0,6
Por0se trefiberpJaterfhetong 0,7
Betong/betong 0,7

b. Ved fastholdte konstruksjoner be
stemmes horisontalkreftene ut fra de
aktuelle lengdeendringer som som
skyldes svinn, .krypning, temperatur
variasjoner etc. Betongens alder mi
tas med i betraktningen. Etter at
lengdeendringene er bestemt,
patvinges konstruksjonsmodellen dis
se utb0yn~gene, og kreftene bestem~

mes pa vanlige mate.

Etter at den dimensjonerende lasten
er bestemt if0lge NS 301'2 muItipliseres
denne med 1,2. Dette for a sikre at
knutepunktet ikke er konstruksjonens
svakeste Jedd.

Kamst3l mef ~n flytegrense h0yere
enn 400 N/mm kan ikke antas utnyttet
fullt ut. StM med lavere flytegrense kan
benyttes.

Fig. 2. Konsoll 4C-2.
aid .. 0,37. P .. 0,81 %,
N .. 300 kN.
rissvidde .. 0,2 mm.

~:.

I

!'

Fig. ;3 Konsoll 4C-2.
Bruddlast .. 850 kN



'J.

I.
I.

I.
I.

0] D.I. 0 a 10• a;,
~ I'. "l. I L l-

f'.: "l. G,G I

1'0.." "'i l\ ~,I~
II .'{ 0.' !

" ,"l "- l\' V L,...-

......., ."-
~

I V L,...- V ','
,
~" ./ V 0,'

i
~ ~ ~ ,/ L,...- - ... .
I . I

~.
,/ ~ ','

j I :
, . '-.

/,Vi,.-: ~ 1.'
: I

:;;.- A; ..... Nt, .., ..,.,
~ ., Ny- I I

'" I I p. *" HI, ~.o

f" G.' ',' G,' I.' I,' '.' I,' '.' '.'
Ia

HIm.,,2 p~ Attn"lfl••pn••."t.~

/.~
I.'

/' :;::; '!Y'
_.-

1.G;::;: a
/'

~~~
,.~~O•• •1.G

V 1/
1~

.. .:il,a"

V VVV
'.G %~ p. _A_,_IO,4'

V .... ~ tld , 1,3'

enl/" 1/1/
ao.:

I 5,' i~
i/ !~

en l/ ~~-.' ~Ci --en 1/

c"v 1.'

Fig. 4. Dimensjoneringsdiagram for konsoller i bruddgrensetilstanden

d= k~

b = Konsollens bredde
Ry = Dimensjonerende horisontallast

bruddstadiet
k = Koeffisient. F0lgendc verdier kan

brukes:

BrUddgrensetiistanden

Den fonnel vi foreslh brukt, cr en
kapasitetsformel. Det betyr at dersom
dimensjonene cr kjent, ~ kapasiteten
bestemmes. .

Dybden av konsoll-sdet bestemmcs
ved <\ studere samspillet mellom produk
sjons- og montasjetoleranser, Qlnskct
klaring mellom bjelke. og slilyle og
belastningsflatens stlllrrelse. Tillatt opp
leggslast scttes til:

N1' =fcAo
Ao = Effektivt oppleggsareal
N'Y = Dimensjonerende vertikallast

Ibruddstadiet

Etter at belastnings£latcns stlllrrelse er
valgt kan vi beregne skj.uspennet, a, (se
fig. 1). Forholdct mellom skja:rspenn og
effektiv dybde, d, ligger i de £lestc
tilfcUer meUom 0,3 og 0,5. Dette kan
benyttes for <\ kommc frem til en verdi
for d. -

Den effcktive dybde kan tilna:rmet
beregnes til:

Nor

Av;;?- 0,5 As

As. =Tverrsnittsareal av strekkarmering
(hovedarmeringen)

Av = Tverrsnittsareal av b0ylearmering

For it hindre en for rask Illkning av
sprekkbredden etter at f0rste sprekk har
OPPstatt, rna det benyttes en minimum
arrneringsprosent pa' 0,4 (for hoved
arrneringen) .

For ii hindre .sekunda:rbrudd (avskal
ling av ytre delen av konsollen) rna
forholdet mellom konsollh0yden i for
kant 0ppleggsplate og ved konsollroten
va:re h Ih ~ 0,5.

Etter at st0rrelsene a og d er fastlagt,
bestemmes arrneringen ved ii benytte
fig. 8. En gar inn i figuren ved den
gjennomsnittlige skja:rspenning ved
roten av konsollen (r = N'Y/bd), fortset
ter horisontalt til den valgte betongkva
litet, vertikalt til det beregnede aId,
horisontalt til det virkelige Hy/N'Y' og
vertikaIt ned pa skalaen for armerings
prosenten, p.

0,3 0,7

0,7 0,5

Ry/N1 0
It 0,9

p = As + Av ~ 2
bd ~ 0,0

p =~~. ~ 0,013

H
Niir ..:.:::r = 0

Nor

H
Niir i?-* 0

'Y

Tabell 1. Verdier for F1 =6,5 (1 - o,r,d/a)

o/el 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0

0.0 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.50 6.50
0.1 6.49 0.'19 6.48 OA7 6..15 6.4·& 6..11 6.39 6.36 6.33
0.2 6.30 6.26 6.22 6.\8 6.14 lW9 6.05 0.00 5.95 5.90
0.3 5.85 5.80 5;75 5.iO 5.05 5.60 5.55 5.50 5.45 5.40
0.4 5.35 5.30 5.25 5.20 5.15 5.10 5.06 5.01 4.07 <i.9~

0.5 4.87 4.8.'l 4.79 4.7-1 4.70 4.66 ~UH 4.57 ·1.53 4.49
0.6 4.'15 4.41 4.37 4.34 4.30 >4.26 ·j,22 4.19 4.15 4.1-2
0.7 ·1.08 4.0.5 -1.02 :\.9B 3.05 3.92 3.80 3.80 3.83 3.80
0.8 3.77 3.7·1 3.71 3.68 3.65 3.0~ 3.GO 3.57 3.54 3.52
0.9 3.49 3,46 3.44 3.42 3.30 3.37 3.34 3.32 3.30 3.27

Tabell 2. Verdier for F2 = (1000p) 1/3

7' F. p F, I' F.
0.0040 1.59 0.0095 2.12 0.0150 2.47
0.004.'; 1.65 0.0100 2.15 0.0155 2.'19
0.0050 1.71 0.0105 2.19 O.OIGO 2.52
0.005.'; 1.76 O.QIlO 2.22 O.ot65 2.54
0.0000 1.82 0.0115 2.20 0.0170 2.57
0.0065 1.87 0.0120 2.29 0:0175 2.60
0.0070 UH O.lJl2.5 2.32 0.0180 2.62
0.0075 1.96 0.0130 2.35 0.0185 2.6·.
0.00.'10 2.00 0.0l35 2..38 0.0190 2.67
O.OOS5 2.04 0.01·10 2.41 0.019.'; :169
O.OUOO 2..08 0.0145 2,44 O.o-:!OO 2.71



1

Tabell 3. Verdier for F3 =
(1 OOOp) (3 + 0,4 H'Y/N'Y)

(10)0,8 H'Y/N'Y

~rl 0.1 O.:! 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2---- ._-- - ---_ .._--
0.0040 I.~O J.23 1.08 0.05 0.83 0.73 0.64 0.57 0.50 0.'1·1 0.38 0.3·1
0.00·15 lAO' 1.2!) 1-.14 1.00 O.H!} 0.78 OJi9 O.fH 0.5~ 0..18 0.'12 0.37
0.00:;0 1.52 ],3·1 1.19 1.00 O.!)·I 0.83 U.H 0.G6. 0.58 0.52 nAB 0.'10
O.OOS.') 1.57 lAO 1.25 1.11 cum 0.811 0./8 0./0 OJI2 0.55 .C)•. I!) 0.014
0.OU60 1.62 1,45 1.30 1.16 1.0... 0.0:'2 0.83 0.74 0.06 0.59 0.53 0.47

0.0065 1.67 L50 1.3·( 1.20 1.08 n.!>7 0.87 0./8 0./0 0.G2 0.56 0.50
O.OOiO 1.12 1.55 1.39 . 1.2,; 1.12 I.Ql 0.!>1 O.B:! O./.'} O.GO 0.59 '0.53
O.Olli5 l./ft 1.59 1.43 1.2!) 1.16 1.1)5 0.05 0Ji.5 0.7/ OJi9 0.03 0.56
O.OOSO 1.81 Ui3 1.18 1.3..( 1.21 1.09 0.99 0.8!) n.BO 0.7:3 0:(;6 0.59
0.0085 I.li5 1.(j8 1.52 1.38 1.25 . 1.13 1.02 0.93 0.84 0.76 0.69 0.62

0.OC)90 1.89 1.i2 L56 1.11 1.28 1.17 1.06 OJl6 0.87 0.79 0.12 0.05
0.0095 1.93 1.75 1.fiO 1.45 1.32 1.20 1.10 1:110 O.Hl O.fI.,) 0.75 0.68
0.0100 1.06 1.79 1.C>3 l.49 1.36 1.:!4 1.13 1.1)3 0.9·1 O.flO 0.78 0.1l.
0.0105 2.00 1.8.') : 1.67 1.53 lAO \.27 1.16 LOG 0.97 0.89' O.Hl 0.74
O.OllO 2.04 1.86 ],7) '1.50 1.43 1.31 1.20 I.lO 1.00 0.92 0.114 0.71

0.0115 2.m 1.00 1.74 1.60 1..16 1.3·1 1.2:3 1.J3 1.04 0.96 0.R7 0.80
0.0120 2.10 ·1.93 1.78 1.63 1.50 1.3H 1.26 1.16 1.07 0.08 0.90 0.83
0.0125 2.1-1 U)fi 1.81 1.66 L'53 1..11 1.30 1.19 1.10 1.01 0.93 0.86
0.0130 2.17 2.00 1.84 1.70 1·56 1.44 1.33 1 "" 1.13 1.04 0.96 0.88

B0ylearmeringen (Av) fordeles i den
0verste 2/3 av den effektive dybde (d).

Etter at dette er gjort, kontrolleres
kapasiteten ved hjelp av en av de under
gitte Iigninger. Dersom den beregnede
kapasitet avviker vesentiig fra den
virkelige, forandres d, As og Av og
kapasiteten bestemmes igjen. Slik fort
setter en til en oppniir at beregnet
kapasitet <Jg belastning er tilnrermet like
store. I de fleste tiUeller vii det ikke
vrere n0dvendig med noe annet· enn en
kontroll. "

H
No, if = 0 (littn. -1)

~

'H •
Niir ir * 0 (Iign. 2)

~

F1, F2 og F3 er dimensjons10se fak
torero Disse er gitt i tabellene I, 2 og 3..
Verdier for fe' settes inn i N/mm 2

•

Bruksgrensetilstailden

I de tilfeller der det er n0dvendig a
begrense oppsprekkingen i bruksgrense
tilstanden b0r armeringsspenningen,
beregnet etter fagverksmodellen. begren
ses oppad til visse ver:dier.

Spenningen setles lik:

1 N 'a
uS=A;" (0.~5d +H-y) (lign..3)

Srertrykk fra Plan og Bygg nr. 3/76.

Niir Os = 150 N/mm2
• antas det at

betongen praktisk er rissefri.
Niir as = 200 N/mm2 , arltas det at maks.
rissvidde er 0,1-0,15 mm.
Se fors0k u~f\:m ved NBI og 18/.
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